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《金属学与热处理》自学考试大纲

Ⅰ  课程性质与设置目的

《金属学与热处理》课程是高等教育自学考试焊接专业的一门专业基础课程，本课程是一门融金属材料、非金属材料、复合材料及热处理等各个方面的基础知识为一体的实践性较强的学科。

设置该课程的目的是：考生通过学习，能初步掌握获得有关工程材料的基本理论和基本知识，初步掌握零件设计时的合理选材、用材，并具有正确运用热处理、妥善安排加工工艺路线等方面的知识和能力，为学习其他有关课程和将来从事生产技术工作奠定必要的基础。

学习本课程的具体要求是：

1、熟悉常用的机械工程材料的成分、组织结构、加工工艺与性能之间的关系及变化规律。

2、掌握常用的机械工程材料的牌号、性能与应用，具有选用常用机械工程材料初步能力。

3、掌握热处理的基本原理、基本工艺，具有确定热处理工艺路线的能力，了解材料改性的其它基本知识。

4、了解与本课程有关的新材料、新技术、新工艺及其发展概况

Ⅱ  课程内容及考核目标

第1章 金属的晶体结构

一、学习目的及要求  

理解晶体的基本概念、了解金属的典型结构和实际金属的晶体结构

二、基本内容（即考试内容，下同）

第一节 金属的晶体结构

一、晶体的基本概念
二、金属的典型晶格

三、典型晶格的其它参数

第二节 金属的实际晶体结构

一、金属实际晶体结构

点缺陷、线缺陷、面缺陷的意义

三、考核知识点

1、金属的典型晶体结构

2、金属的实际晶体结构

四、考核要求

1、识记

晶体、晶格、晶胞、晶格常数、金属内部缺陷

2、领会

金属内部缺陷对金属性能的影响

第2章 纯金属的结晶

一、学习目的及要求 

理解金属结晶的概念和结晶的基本过程，了解形核的规律和晶核长大的方式

掌握金属结晶的条件和晶粒大小的控制

二、基本内容

第一节 金属结晶的现象

一、金属结晶的过冷现象

二、纯金属结晶的过程

第二节 金属结晶的条件

一、金属结晶的能量条件

二、金属结晶的结构条件

第三节 形核的规律

一、自发形核

二、非自发形核

第四节 晶核长大的规律

一、晶核长大的机理

二、晶核长大的方式

第五节 晶粒大小的控制

一、晶粒大小对性能的影响

二、影响晶粒大小的因素

三、控制晶粒大小的方法

三、考核知识点

1、过冷度、自发形核、非自发形核的概念

2、金属结晶的基本过程

3、晶核长大的方式

4、晶粒大小对力学性能的影响

四、考核要求

1、识记

结晶、自发晶核、非自发晶核、过冷度的概念

2、领会

晶粒大小对金属性能的影响，如何控制晶粒大小

第三章  二元合金的相结构与结晶

一、学习目的及要求 

理解合金的一些基本概念，了解合金的相结构和每种相结构的性能，正确分析合金基本相图，掌握相图与合金性能的关系

二、基本内容

第一节  基本概念

一、合金的基本概念

合金、组元、合金系、相、组织的概念

二、相和组织的关系

第二节  合金的相结构

一、固溶体的概念和性能

二、金属化合物的概念和性能

三、机械混合物

第三节 二元合晶相图的建立

一、二元合金的表示方法

二、二元合金相图的建立

第四节 二元均晶相图

一、相图的分析

二、杠杆定律的应用

三、枝晶偏析的概念

四、固溶体合金的性能与相图的关系

第五节  共晶相图

一、相图的分析

二、初晶和共晶组织形态

三、共晶合金性能与成分的关系

三、考核知识点

1、合金、组元、合金系、相、组织、固溶体、金属化合物、枝晶偏析、密度偏析的概念

2、匀晶、共晶相图的分析

3、杠杆定律的应用

4、初晶和共晶组织形态

四、考核要求

1、识记

合金、组元、合金系、相、组织、固溶体、金属化合物的概念

2、领会

匀晶相图、共晶相图的结晶过程分析；枝晶偏析、密度偏析

3、应用

利用相图进行分析材料的力学性能和工艺性能


第四章  铁碳合金

一、学习目的及要求 

理解铁碳相图的分析方法，掌握典型合金的结晶过程分析，正确合理的填写相图各区组织组成物，理解碳的质量分数变化对合金性能的影响。 

二、基本内容

第一节  铁碳合金的组元及其基本相

一、金属的同素异晶转变

二、铁碳合金的基本相

第二节 铁碳合金相图分析

一、铁、碳相图分析

二、铁、碳相图中特性点

三、铁、碳相图中特性线

四、铁碳合金相图中的相区

第三节 典型合金的结晶过程及其组织

一、工业纯铁的结晶过程及其组织转变

二、共析钢的结晶过程及其组织转变

三、亚共析钢的结晶过程及其组织转变

四、过共析钢的结晶过程及其组织转变

五、共晶白口铸铁的结晶过程及其组织转变

六、亚共晶白口铸铁的结晶过程及其组织转变

七、过共晶白口铸铁的结晶过程及其组织转变

第四节 含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响

一、含碳量对平衡组织的影响

二、含碳量量对性能的影响

第五节 铁—碳合金相图的应用

一、在选材方面的应用

二、在铸造生产方面的应用

三、在锻压加工方面的应用

四、在热处理方面的应用

五、在焊接工艺方面的应用

第六节 碳素钢

一、钢中杂质元素对性能的影响

二、碳素钢的分类

三、碳钢的牌号、性能和用途

三、考核知识点

1、铁碳合金相图的点、线、区的意义

2、铁碳合金基本相、基本组织的种类及性能

3、典型合金的结晶过程及组织转变

4、碳钢的分类、牌号、性能

四、考核要求

1、识记

铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、高温莱氏体、低温莱氏体、碳素结构纲、碳素工具钢

2、领会

铁碳合金相图的结晶规律，铁碳合金中碳的质量分数变化对平衡组织和性能的影响

3、应用

铁碳合金相图在铸造生产、锻压生产、焊接生产及热处理方面的应用。

第五章 金属的塑性变形与再结晶

一、学习目的及要求

冷塑性变形对金属组织和性能的影响，冷塑性变形后的金属在加热时组织和性能的变化     

二、基本内容

第一节 金属的塑性变形

一、塑性变形对金属组织和性能的影响

1、纤维组织的概念

2、冷变形强化的意义

第二节 冷变形金属在加热时的变化

一、回复的概念

二、再结晶的意义

三、再结晶后的晶粒大小的影响因素

第三节 热变形加工的特点及组织和性能的变化

一、压力加工时变形的分类

二、热变形加工及其优点

三、热变形加工时组织和性能的变化

三、考核知识点

1、冷塑性变形对金属组织和性能的影响

2、冷塑性变形后金属在加热时的变化

3、热塑性变形对金属组织和性能的影响

四、考核要求

识记

塑性变形、纤维组织、回复、再结晶、锻造流纹、冷、热加工

领会

加工硬化，锻造流纹的实际意义；                                  

第六章   钢的热处理

一、学习目的和要求

理解钢的热处理原理，熟记整体热处理、表面热处理及化学热处理的目的，正确合理的确定热处理在零件加工中的位置。

二、基本内容

第一节 钢在加热时的组织转变

一、奥氏体的形成及其影响因素

二、奥氏体晶粒长大及其影响因素

第二节 钢在冷却时的组织转变

一、过冷奥氏体等温转变

过冷奥氏体等温转变曲线的建立，过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

二、过冷奥氏体的连续冷却转变

过冷奥氏体的连续冷却转变曲线；C曲线在连续冷却转变中的应用；马氏体转变

第三节 钢的普通热处理

一、钢的退火

退火的方法与应用

二、钢的正火

方法与应用

三、淬火工艺

加热温度的确定，淬火加热时间，淬火的冷却介质

四、淬透性的概念

淬透性的测定方法、淬透性的应用

五、淬火钢的回火

回火的种类与应用、回火脆性

第四节 钢的表面热处理

一、表面淬火的目的

二、常用的种类

感应淬火，火焰淬火

三、钢的化学热处理

钢的渗碳、钢的渗氮

第五节 热处理与其它冷、热加工工艺的关系

一、热处理技术条件的标注

二、热处理常见的缺陷及预防

三、热处理工序位置安排

四、热处理工艺的应用

三、考核知识点

1、钢在加热、冷却时的组织转变规律

2、常用热处理的种类、目的及应用

3、热处理工艺路线的制定

四、考核要求

1、识记

钢的热处理、钢在加热时组织转变规律、钢的热处理种类

2、领会

C曲线的应用；退火、正火、淬火、回火工艺参数的确定、及实际应用；钢的表面热处理的应用；钢的淬透性。

3、应用

各种热处理在零件加工过程中的应用

第七章  合金钢

一、学习目的及要求

掌握合金元素在钢中的作用；合金钢的分类、牌号、性能、热处理特点、用途

二、基本内容

第一节 合金元素在钢中的作用

一、合金钢的分类

二、合金元素在钢中的作用

第二节 合金结构钢

一、低合金高强度钢的编号、特点、应用

二、合金结构钢

分类、编号、性能、特点

三、高耐候性钢、焊接结构用钢的牌号、性能

四、滚动轴承钢的牌号和性能

第三节 合金工具钢

一、合金工具钢的分类、性能、牌号、用途

二、高速工具钢的种类、性能、牌号、用途

第四节 特殊钢

不锈、耐蚀钢与耐热钢的分类、性能、牌号、用途

三、考核知识点

1、合金元素在钢中的作用

2、钢铁材料的牌号、性能及用途

四、考核要求

1、识记

合金元素在钢中的作用，合金钢的牌号表示方法

2、领会

合金钢的分类；合金元素的主要作用；渗碳钢的成分、组织、热处理和性能特点；调质钢的成分、组织、热处理和性能特点；刃具钢的成分、组织、热处理和性能特点。

3、应用

各种材料在实际生产的应用

第八章   铸铁

一、学习目的和要求

了解铸铁的石墨化过程，掌握常用铸铁的牌号、成分、性能及用途

二、基本内容

第一节 铸铁的石墨化

一、铸铁的石墨化

二、影响石墨化的因素

第二节 灰铸铁

一、灰铸铁的成分、组织和性能

二、灰铸铁的孕育处理

三、灰铸铁的牌号及用途

四、灰铸铁的热处理

第三节 球墨铸铁

球墨铸铁的成分、组织和性能；球墨铸铁的牌号及用途；球墨铸铁的热处理

第四节 可锻铸铁

可锻铸铁的成分、组织和性能；可锻铸铁的牌号及用途；可锻铸铁的热处理

三、考核知识点

1、铸铁的石墨化

2、铸铁的分类、各种铸铁的牌号、性能及应用

四、考核要求

1、识记

铸铁的牌号；铸铁的石墨化

2、领会灰铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁牌号组织、性能和应用特点

3、应用

铸铁在实际生产中的应用

第九章 非铁合金

一 学习目的及要求

了解常用的非铁合金的种类、牌号、掌握其性能及用途

二、主要内容

第一节 铝及铝合金

一、铝合金的分类

二、铝合金的牌号、性能及应用

三、铝合金的热处理

第二节 铜及铜合金

铜合金的分类、牌号、性能及应用

第三节  轴承合金

一、滑动轴承的工作条件及对轴承合金的性能要求

二、常用的轴承合金

第四节  其它非铁合金

钛、镁合金的分类及牌号、性能及应用

三、考核知识点

常用的非铁合金种类、牌号、掌握其性能及用途

四、考核要求

1、识记

有色金属；紫铜；铝合金的分类；滑动轴承合金

2、领会

黄铜的成分和性能特点；铸造铝合金；

Ⅲ 有关说明与实施要求

为了使本大纲的内容在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻和落实，特作如下说明：

一、关于考核目标

为使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲对各章规定了考试目标，包括考核知识和考核要求。明确考核目标，使自学应考者进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材；使考试命题更加明确范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

本大纲在考试目标中，按照识记、领会、应用三个层次规定应达到的能力要求。三个能力层次是递进等级关系。各能力层次的含义是

一、识记要求能记住有关名词、主要性能、基本结论等，是最低层次要求。

二、领会要求掌握有关概念、原理之间的区别和联系，简单说明基本原则和基本结论。领会是较高层次的要求。

三、应用在领会的基础上，能综合有关知识，正确分析和阐述较复杂的问题。应用是最高层次的要求。

二、建议选用教材与参考资料

学习教材：《金属学与热处理础》，丁建生主编，机械工业出版社2004 年10月1版。

参考资料：《机械工程材料辅助教材》  哈尔滨工程大学出版社  邱平善等

三、关于对考试命题的要求

对于大纲中所列课程内容，考核知识点和考核要求要覆盖全面、系统并适当突出课程重点内容。

对于社会助学应以教材为基础，大纲为依据，不得随意删改。应注意培养学生的自学能力，引导学生学会独立思考和独立操作。应正确把握各知识点要求的层次，深刻理解对各考核点的要求。

考核试题覆盖到各章的知识点，适当突出重点章节。试题中对不同层次的分数比例为：识记占30％，领会占30％，应用占40％。试题的难易程度为：易、较易、较难和难四个等级，比例为：2：3：3：2.
题型结构：填空题、单项选择题、名词解释、应用题、分析题等

考试样题

一、填空题（每空1分，共26分）

1、钢是指           合金。

二、单项选择题（每题一分，共10分）

2、HB是（　　　）性能指标

Ａ．强度　Ｂ．硬度　Ｃ．塑性　Ｄ．韧性

三、名词解释（每题４分，共１６分）

1、强度

四、应用题（每题６分，共２４分）

钢锉采用T12钢制造，硬度为60∼64HRC，其加工工艺路线为:

(热轧钢板)下料→正火→球化退火→机械加工→淬火、低温回火→校直

试说明:工艺路线中各个热处理工序的目的

五、分析题（每题８分，共２４分）

生产下列工件应选用下列哪种材料较合理（10分）
（１）高速车刀（２）坦克车的履带（３）桥梁（４）普通的地脚螺丝（５）轴承（６）气轮机叶片（７）手用丝锥（８）汽车变速箱齿轮（9）机床主轴    （10）发动机排气门弹簧

材料40Cr  60Si2Mn   16Mn    W18Cr4V     9SiCr    20CrMnTi       ZGMn13  GCr9   Q235    1Cr13
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